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Klient: 

Customer: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "SUCKERT" Tomasz Suckert 
ul. Parkowa 8 

25-019 Kielce 

Nr zlecenia: 

Order No.: ----------------------- 

Zgłoszenie badań: 

Application testing: ----------------------- 

Nazwa urządzenia/przedmiot 

badań:     
Name of appliance/Test object: 

 

1. Strzemiono U – U-BOLT (8szt.) 
2. Strzemiono S – SUCKERT (8szt.) 

Zakres badań: 

Scope of testing: 
Zgodnie ze zgłoszeniem/according to application:  
Próba rozciągania / tensil test  

Nr planu badań:         
Inspection plan: 

Nr rysunku: 

Drawing No.: 
Projekt: 

Project: 
Nr komisji: 

Commision No.:             

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 

 

OPIS OBIEKTU BADAŃ 
DESCRIPTION OF OBJECT RESEARCH 

Materiał (gatunek): 
Material (mat. Grade):           

Numer wytopu: 
Melting no.: 

Numer atestu: 
Certificate no.: 

WPS/pWPS: 
PQR/wPQR: 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Obróbka cieplna: 
Heat treatment: 

Rodzaj złącza: 
Type of weld: 

Kształt złącza: 
Weld shape: 

Metoda spawania: 
Welding method: 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Pozycja: 
Position: 

Materiały spawalnicze: 
Welding materials: 

Spawacz: 
Welder: 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- 

Miejsce pobrania próbek: 
Place of sampling: 

Przekazane do badań materiały oznaczone w sposób trwały 
The materials submited for testing was permanently marked 

Tak/Yes Nie/No 

Strzemiona -  dostarczone przez zleceniodawcę oznaczone U, S 
Stirrups- provided by the client marked U, S ☒ ☐ 

Inne: 
Other: 

 
------------------------------------ 
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WYNIKI BADANIA NA ROZCIĄGANIE 
TENSILE TEST RESULTS  

Wymagana temperatura: 

Required Temperature: 
Temperatura próby: 

Test Temperature: 
Temperatura otoczenia: 

Surrounding Temperature: 
Zgodnie z: 
According to: 

Szybkość rozciągania: 
Testing rate: 

23±5°C 20±1oC 20 oC 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 
DT-05/06-2015 

☒ Metoda/method A      

☐ Metoda/method B 

Numer 
próbki 

Specimen 

No. 

Opis próbki 
Sample information Temp. Rm Rp0,2 ReH 

Rp0,2 

Temp. 
oC 

A5 Z 
Wynik próby 

Samples test resulti: 
Ø L0 [So] 

ułożenie 
Location [mm] [mm] [mm2] [oC] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [%] [%] pozytywny 

positive 

negatywny 
negative 

U1 9,97 50 78,07 L 20 1117,7 1001,8 ---- ---- 13,84 ---- ☒ ☐ 

U2 9,88 50 76,67 L 20 1018,2 874,6 ---- ---- 16,02 ---- ☒ ☐ 

U3 9,95 50 77,76 L 20 1147,6 1046,7 ---- ---- 15,18 ---- ☒ ☐ 

U4 9,98 50 78,23 L 20 1135,5 1032,4 ---- ---- 15,52 ---- ☒ ☐ 

U5 9,99 50 78,38 L 20 1074,7 1014,0 1014,3 ---- 17,78 ---- ☒ ☐ 

U6 9,99 50 78,38 L 20 1063,6 1000,0 999,5 ---- 19,30 ---- ☒ ☐ 

U7 9,98 50 78,23 L 20 1083,0 ---- 1029,5 ---- 19,22 ---- ☒ ☐ 

U8 9,99 50 78,38 L 20 1092,8 ---- 1029,5 ---- 17,96 ---- ☒ ☐ 

S1 9,99 50 78,38 L 20 1170,6 1091,2 1091,1 ---- 16,68 ---- ☒ ☐ 

S2 9,97 50 78,07 L 20 1190,6 1120,2 1120,2 ---- 17,60 ---- ☒ ☐ 

S3 9,99 50 78,38 L 20 1185,0 1109,9 1110,2 ---- 16,10 ---- ☒ ☐ 

S4 9,97 50 78,07 L 20 1191,0 1111,2 1111,3 ---- 14,96 ---- ☒ ☐ 

S5 9,98 50 78,23 L 20 1175,7 1110,8 1110,7 ---- 16,30 ---- ☒ ☐ 

S6 9,99 50 78,38 L 20 1188,6 1117,7 1117,8 ---- 17,76 ---- ☒ ☐ 

S7 9,96 50 77,91 L 20 1165,4 1076,4 ---- ---- 17,30 ---- ☒ ☐ 

S8 9,99 50 78,38 L 20 1170,3 1088,8 1088,9 ---- 19,14 ---- ☒ ☐ 
Uwagi: 

Remarks: 

L – wzdłużnie/Longitudal 
T – poprzecznie/Transverse 

Wymagane: 

Requirements: 
 

Zgodnie z 
zamówieniem 
According to order 

Materiał 
Material 

Temp Rm [MPa] Rp0,2[MPa] A5 [%] 
WYNIK BADANIA 

TESTS RESULT 

oC Min Max Min Max  Min 

☐ 
Wynik pozytywny 

Good test results ☐ 
Wynik negatywny 
Bad test results ---- 23±5 ---- ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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